                                                                                        Kraków,  luty 2017 roku


I  n  f  o  r  m  a  c  j  a
z   kontroli   prawidłowości  oznakowania  i  jakości  produktów  włókienniczych.

OGÓLNE WYNIKI KONROLI

Kontrolami w tym zakresie  objęto  24  przedsiębiorców, w tym:                               

· 1 importera,
· 8 hurtowni,

· 15 placówek handlu detalicznego. 

Badano łącznie 127 partii, kwestionując ogółem 11 (8,66 proc.), z czego: 

· 44 – wyroby pończosznicze dla dorosłych, kwestionowano 3; 

· 42 – bielizna stołowa, w tym obrusy plamoodporne, kwestionując  3; 

· 41 – wyroby konfekcyjne z tkanin i dzianin dla dorosłych, kwestionując 5. 

Laboratoryjnie zbadano 19 partii, kwestionując 8 (42,11 proc.) w zakresie składu su​rowcowego, wielkości deklarowanej oraz wartości użytkowych. 

Oznakowanie zbadano dla wszystkich 127 partii ujawniając nieprawidłowości                     w 3 par​tiach.

Podczas kontroli dokonano również oceny organoleptycznej produktów włókienni​czych sprawdzając 108 partii, nie wnosząc uwag w badanym zakresie.

WYROBY  POŃCZOSZNICZE DLA DOROSŁYCH   
SZCZEGÓŁOWE  USTALENIA  KONTROLI

Zrealizowano 8 kontroli.

Oceniono łącznie 44 partie, z czego zakwestionowano 3 (6,82 proc.), w tym: 

· 33 produkcji krajowej, kwestionując 2,
· 11 pochodzących z obrotu wewnątrzunijnego, kwestionując 1.
1. Jakość wyrobów włókienniczych

Badaniem  objęto 44 partie, tj.:

· 7 w laboratorium, kwestionując 3 partie, 
· 37 oceniono  organoleptycznie,  nie wnosząc zastrzeżeń do żadnej partii.

1.1. Badania laboratoryjne 
 Próbki pobrano z 7 partii: 6 produkcji krajowej, 1 z obrotu wewnątrzunijnego.

       W toku badań dokonano sprawdzenia zgodności:
a) składu surowcowego z deklarowanym 

Zakwestionowano 3 partie (tj. 42,86 proc.), z czego 2 z produkcji krajowej, 1 z obrotu wewnątrzunijnego: 
· stopki - badania wykazały skład surowcowy nie​zgodny z podanym na wszywce informacyjnej oraz etykiecie jednostkowej, tj. dekla​rowano 93% bawełna, 5% poliamid, 2% elastan, podczas gdy faktycznie stwierdzono 82,4% bawełna, 15,8% poliamid, 1,8% elastan,
· skarpety męskie  - badania wykazały skład surowcowy niezgodny z podanym na wszywce informacyjnej oraz etykiecie jednostkowej, tj. deklarowano 70% bawełna, 25% poliamid, 5% elastan, podczas gdy faktycznie stwierdzono 77,8% bawełna, 20,7% polipropylen, 1,5% elastan,
· skarpety - badania wykazały skład surowcowy niezgodny z podanym na wszywce informacyjnej oraz etykiecie jednostkowej, tj. deklarowano 100% bawełna, podczas gdy faktycznie stwierdzono 97,5% bawełna, 2,5% poliamid.

Do pozostałych 4 partii uwag nie wnoszono.

b) wskaźników użytkowych
Nie badano.

c) zgodności wymiarów z deklarowanymi
Zakwestionowano 1 partię (tj. 14,29 proc) produkcji krajowej - skarpety, wielkość 27/28 - badania wykazały, że rzeczywiste wymiary wynoszą 26 cm.

Do pozostałych 6 partii uwag nie wnoszono.
Kwestionowane produkty zostały skierowane do poprawy oznakowania.       
1.2.  Badania organoleptyczne
Ocenie poddano 37 partii wyrobów w tym: 28 produkcji krajowej i 9 pochodzących                                 z obrotu wewnątrzunijnego.

Badano wygląd zewnętrzny, błędy tkania i konfekcjonowania, sposób wykonania, prawidłowość wybarwień.  Wyroby zostały wykonane należycie, wykończone starannie.                                W powyższym zakresie nie wniesiono uwag.

 Dla 10 partii sprawdzono również zgodność wymiarów z deklarowanymi                                      w oznakowaniu, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

2. Oznakowanie produktów włókienniczych.

Badano wszystkie 44 partie w oparciu o wymagania rozporządzenia Parlamentu Eu​ropejskiego i Rady (UE) nr 1007/2001 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włó​kien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienni​czych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego                i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE.L. z 2011r., Nr 272, s.1 z późn.zm.), nie ujawniając w tym zakresie nieprawidłowości.          
3.  Inne zagadnienia kontroli
Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
Kontrolowani przedsiębiorcy  prowadzili  ją  zgodnie  z  wpisami do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

Ustalenia dały podstawę do:

· wystosowania pism do przedsiębiorców informujących ich o wynikach badań                                    wraz z przesyłaniem sprawozdań,
· sporządzenia 3 wystąpień pokontrolnych,

· skierowania pism do kontrolowanych zawiadamiając o zwolnieniu próbek kontrolnych,

· wszczęcia 3 postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców w przedmiocie obo​wiązku uiszczenia należności stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych ba​dań,

· wydania 3 decyzji dotyczących uiszczenia należności za wykonane badania laboratoryjne.
bielizna stołowa, w  tym obrusy  plamoodporne
SZCZEGÓŁOWE  USTALENIA  KONTROLI

Przeprowadzono 8 kontroli.

Badaniem objęto łącznie 42 partie,  z czego zakwestionowano 3  (7,14 proc),  w tym:
· 37 produkcji krajowej, kwestionując 3,
· 5 pochodzących z importu (Chiny) nie wnosząc zastrzeżeń.
1. Jakość wyrobów włókienniczych
Badaniem objęto 42 partie, tj.:

· 7 oceniono w laboratorium, kwestionując 3 partie (tj. 42,86 proc.),
· 35  badano organoleptycznie w trakcie kontroli, nie wnosząc uwag do ich jakości.

1.1. Badania laboratoryjne 

Próbki pobrano z 7 partii, produkcji krajowej.
W toku badań dokonano sprawdzenia zgodności:
a) składu surowcowego z deklarowanym
W wyniku badań zakwestionowano 2 partie, tj.:

· ścierka 40x60 ± 3 - badania wykazały, że rzeczywisty skład surowcowy wynosił: 69,9% bawełna, 30,1% poliester, a deklarowano  100% bawełna,
· ścierki kuchenne - badania wykazały, że rzeczywisty skład surow​cowy wynosił: 92,4 % bawełna, 7,6% poliester, a deklarowano  100% bawełna,

b) wskaźników użytkowych
W wyniku badań zakwestionowano 1 partię - obrus plamoodporny - badania wykazały, że wystąpił brak plamoodporności na czynnik brudzący w postaci oleju rzepakowego. 

c)  wymiarów z deklarowanymi
W wyniku badań zakwestionowano 2 partie, tj.:

· obrus plamoodporny 240/140 - badania wykazały, że w przypadku 1 szt. stwierdzono niezgodność rzeczywistych wymia​rów z deklarowanymi na opakowa​niu, tj.: badania wykazały: długość 239,5 cm, szerokość 135,00 cm, podczas gdy de​klarowano: 240/140, tolerancja ±3 cm. Należy dodać, że wymiary drugiej badanej sztuki mieściły się w granicach zadeklarowanej tolerancji,
· ścierki kuchenne - badania wykazały, niezgodność rzeczywi​stych wymia​rów                  z deklarowanymi na opakowaniu, tj.: badania wykazały: długość 68 cm, szerokość 44 cm, podczas gdy deklarowano: długość 70 cm, szerokość 43 cm, tolerancja                 ±0,5 cm.

1.2. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 35 partii, w tym: 30 produkcji krajowej, 5 pochodzących z Chin.
Nie stwierdzono błędów tkania, dziania i prawidłowości wybarwień. Wyroby wyko​nane zostały należycie, wykończone starannie. 

2. Oznakowanie produktów włókienniczych.
Badano 42 partie w oparciu o wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                         i Rady (UE) nr 1007/2001 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE                                   i 2008/121/WE (Dz. U. UE.L. z 2011r., Nr 272, s.1 z późn. zm.).
Do prawidłowości oznakowania uwag nie wnoszono.
3.  Inne zagadnienia kontroli
 Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Kontrolowani przedsiębiorcy  prowadzili  ją  zgodnie  z  wpisami do Centralnej Ewi​dencji  i Informacji o Działalności  Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

Ustalenia dały podstawę do:

· sporządzenia wystąpień do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o konieczności podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
· sporządzenia 4 wystąpień pokontrolnych,

· skierowania pisma do producenta informujących o stwierdzonych uchybieniach,

· wystosowania pism do przedsiębiorców informujących ich o wynikach badań                                    przesyłając sprawozdania,

· skierowania pism do kontrolowanych zawiadamiając o zwolnieniu próbek kontrolnych,

· wszczęcia 3 postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy w przedmiocie obo​wiązku uiszczenia należności stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań,

· wydania 3 decyzji dotyczących uiszczenia wyżej wymienionych należności. 
KONFEKCJA Z TKANIN I DZIANIN DLA DZIECI I DOROSŁYCH
SZCZEGÓŁOWE  USTALENIA  KONTROLI
Zrealizowano 8 kontroli. 
Oceną objęto łącznie 41 partii,  z czego zakwestionowano 5 (12,20 proc.), w tym: 
· 35 produkcji krajowej, kwestionując 5,

· 6 pochodzących z importu (Turcja), nie wnosząc do nich zastrzeżenia.
1. Jakość wyrobów włókienniczych

Badaniem  objęto  41 partii, tj.:

· 5 oceniono w laboratorium, kwestionując 2,
· 36 oceniono organoleptycznie w toku  kontroli, nie wnosząc uwag.

1.1   Badania laboratoryjne 

  Próbki pobrano z 5 partii (w tym 4 partii produkcji krajowej, 1 z importu Turcja).

W toku badań sprawdzono zgodności:

a) składu surowcowego z deklarowanym  

Sprawdzono 5 partii w wyniku czego zakwestionowano 2 (produkcji krajowej), tj.:
· spódnica damska - ustalony laboratoryjnie skład surow​cowy nie odpo​wiada deklaracji, tj.: badania wykazały: 72,7% poliester, 23,3% wiskoza, 4% elastan, podczas gdy deklarowano: 52% poliester, 45% wiskoza, 3% elastan,
· bluzka damska ustalony laboratoryjnie skład surow​cowy nie odpowiada deklaracji, tj.: badania wykazały: 94,1% poliester, 5,9% elastan (dzianina zasadnicza), 96% poliester, 4% elastan (wstawka z dzianiny), podczas gdy deklarowano: 95% wi​skoza, 5% elastan.

b) wskaźników użytkowych
Nie badano.

c)  Wymiarów z deklarowanymi
W 3 partiach produkcji krajowej zbadano zgodność wymiarów podanych na etykie​tach, nie kwestionując żadnej z nich. 
1.2 Badania organoleptyczne

Ocenie w toku kontroli poddano 36 partii (w tym: 30 produkcji krajowej, 6 pochodzą​cych z  importu z Turcji).  Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

Nie stwierdzono błędów dziania, tkania i konfekcjonowania. Wyroby wykonane zo​stały należycie, wykończone starannie. 

Dla 18 partii produkcji krajowej sprawdzono zgodność wymiarów z deklarowanymi stwierdzając, że rzeczywiste wymiary były zgodne z wielkościami deklarowanymi na etykie​tach.  

Dla pozostałych partii nie sprawdzano wymiarów rzeczywistych z deklarowanymi. 
2. Oznakowanie wyrobów włókienniczych
Badano 41 partii w oparciu o wymagania  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                     i Rady (UE) nr 1007/2001 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstyl​nych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE  i 2008/121/WE (Dz. U. UE.L. z 2011r., Nr 272, s.1 z późn. zmianami), kwestionując  3 partie produkcji krajowej, tj.: 
· spódnica z uwagi na użycie przy określeniu składu surowcowego nazw włókien nie ujętych w załączniku nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów, tj. podano – „włókna elastyczne”; „spandex”,
· bluzka, niespójne oznakowanie dotyczące procentowego składu surowcowego, na wyro​bie (w formie wszywki) podano „60% wiskoza, 35% poliester, 5% elastan”,  natomiast ety​kieta zawierała „65% wiskoza, 30% poliester, 5% elastan” oraz podanie dwóch wersji  spo​sobu konserwacji, które mogą wprowadzać w błąd konsumenta (na etykiecie podano, że wyrób może być prany ręcznie lub mechanicznie w temp. do 40 st. C oraz suszony w sta​nie rozwieszonym, natomiast wszywka zawierała znak graficzny zalecający pranie ręczne                  w temp. 30 st. C oraz nie zawierała sposobu suszenia),
· bluzka  z uwagi na użycie przy określeniu składu surowcowego nazw włókien nie ujętych       w załączniku nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów, tj. podanie nazwy włókna na wszywce w obcym języku „100% Silk” oraz podanie dwóch wersji sposobu konserwacji, które mogą wprowadzać w błąd konsumenta (na ety​kiecie podano, że wyrób można prasować w temp. 110 st. C, natomiast wszywka zawie​rała znaki graficzne zalecające prasowanie w temp. 150 st. C oraz dodatkowo zakaz su​szenia wyrobu w suszarce, czego nie podano na etykiecie).
3.  Inne zagadnienia kontroli
Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Kontrolowani przedsiębiorcy  prowadzili  ją  zgodnie  z  wpisami do  Centralnej Ewidencji             i Informacji o Działalności  Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

 WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

Ustalenia dały podstawę do:

· sporządzenia wystąpienia do producenta z wnioskami o konieczności podjęcia działań zmie​rzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
· sporządzenia 5 wystąpień pokontrolnych,

· wystosowania pism do kontrolowanych przedsiębiorców informujących ich o wynikach badań przesyłając sprawozdania,
· wszczęcia 2 postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy w przedmiocie obo​wiązku uiszczenia należności stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań,

· wydania 1 decyzji dotyczącej uiszczenia wyżej wymienionych należności. 

 OCENA WYNIKÓW I WNIOSKI
Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość wyrobów sprawdzanych  w poszczególnych grupach tematycznych budzi zastrzeżenia. Realizacja tego tematu potwier​dziła przypadki, że deklarowany skład surowcowy, wskaźniki użytkowe oraz wielkość są nie​zgodne ze stanem faktycznym. Są to produkty pochodzące głównie z produkcji  krajowej. 

Zauważyć jednak można poprawę oznakowanie wyrobów włókienniczych w sto​sunku do lat poprzednich.

Z pewnością podejmowanie takich działań co pewien czas zmobilizuje przedsiębior​ców do zapewnienia pożądanego poziomu jakości wyrobów i właściwego ich oznakowania,            a przede wszystkim umieszczania prawidłowych informacji o składzie surowcowym, co po​zwoli konsumentom na podejmowanie świadomych i prawidłowych decyzji przy zakupach.
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